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Toegepaste corrosie test standaarden
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• Verleden
- ISO9227

• Ervaring

- Constante mist

- Slechte overeenkomst met praktijk

- Onderdelen corroderen NA de test

- Niet realistisch 

- Onderdelen bedekt met zout 



Toegepaste corrosie test standaarden
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• Keuze
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Toegepaste corrosie test standaarden
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• 2 opties
- Volvo VICT VCS1027,1449

- Renault ECC1D172028

• Redenen

- Lager % zout

- Ervaring fiets industie

- Lagere Ph betere overeenkomst



Ervaring 
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• Testen
- Q-FOG CRH 1100



Ervaring 
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• Testen – onderdelen verzamelen
- Gecorrodeerde onderdelen uit praktijk



Ervaring 
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• Testen – Renault (504 uur)
361 uur 407 uur 504 uur



Ervaring 
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• Testen – Volvo (504 uur)
361 uur 407 uur 504 uur



Followup

After 03-07-2019
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Kunstmatig regenwater
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• Ton Agterberg (Tuv)

• 1000x versterkt regenwater

• Met Volvo cycles aangebracht 



Kunstmatig regenwater
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23hr 285hr 453hr 788hr



Kunstmatig regenwater
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23hr 285hr 453hr 788hr



Ecomare Texle
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• Boudewijn Jacobs (Signify)

• De praktijk



Ecomare na 9 maanden
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Ecomare na 9 maanden
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Ecomare na 9 maanden
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Ecomare na 9 maanden
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Ecomare na 9 maanden
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Overview
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Ecomare

(9 months)

Kunstmatig regenwater Volvo

VICT VCS1027,1449

23 hr 407 hr

788 hr 504 hr

<285 hr

<285 hr 504 hr



Conclusie
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• Kunstmatig regenwater activeert corrosie processen op sommige materialen sneller dan op anderen 
vergeleken met de praktijk

• De Volvo test activeert corrosie prosessen gelijkwaardig aan de praktijk.



Datum Titel van de presentatie 21

Vragen


