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Hoe wordt een batterij gemaakt?

\\// Malvern

\\\\\\\ \\\\\Panalytlgfg

Cathode

heat to remove

cathode powder

binder in solvent

ENERGY STORAGE
EVENT ,/é

12 februari 2019
NH Conferenca Cantre Koningshof \



1 1 \\\ aivern
Wat gebeurt er in een batterij? Y e

A

a spectris company

front back (mirrored on vertical axis)

b C

Optimum fast charging of lithium-ion pouch cells JaM SN EYL0 ¥ 1d=
based on local volume expansion criteria
July 2018 Journal of Power Sources 393:152-160
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Met radiografie en CT Met Rontgendiffractie
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“Kijken” naar de kristalstructuur van materialen

In een poeder, bestaande uit een heleboel
kleine kristalletjes, zal onder bepaalde hoeken
Diamant Grafiet “Buckybal” ‘diffractie’ optreden van een
monochromatische Réntgenbundel. Door over

een hoekbereik te meten, meet je de
'vingerafdruk’ van een materiaal
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Een diffractogram van een pouch cell N vanern
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Pouch-cell 1: Experiment at 1C-rate (50 mAh)
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Samenvatting

* Met Rontgendiffractie kan je “kijken” in een
(dunne) werkende batterij, zonder ‘m stuk te
maken

* Wat gebeurt er bij de eerste keer laden?
* Waarom zijn er verschillen tussen batterijen?

e Wat is de invloed van laad-ontlaad snelheid? En
kortsluiting?

* Temperatuur?

* Doen alle delen van de batterij wel mee?
) ?

Vragen?
www.malvernpanalytical.com
martijn.fransen@panalytical.com ENERGY STORAGE
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